Maf3nahmen zum Schutz der Fensterbeschldge wahrend der Bauphase

Sehr geehrter Bauherr,

Ilhre neuen Fenster sind mit hoch-
wertigen Markenbeschlagen der
Firma SIEGENIA-AUBI ausgestattet.
Damit sie lange an der einwandfrei-
en Funktion und Optik lhrer Fenster
und Beschlage Freude haben, bitten
wir Sie, folgende Punkte insbeson-
dere wahrend der Bauphase zu be-
ricksichtigen:

1. Beim Aufbringen des Innen-
oder AuBenputzes

Sorgen Sie dafiir, dass die Be-
schlage beim Aufbringen des In-
nen- oder AuRenputzes nicht ver-
schmutzt werden!

Gips- oder Zementputze haben ei-
nen alkalischen pH-Wert und grei-
fen in Verbindung mit Feuchtigkeit
die Oberflache, insbesondere die
Verzinkung, der Beschlage an, was
zu Weilrost und in der Folge auch
zu Rotrost fihren kann. Auch Staub,
der z. B. beim Schleifen von Gips-
kartonplatten entsteht, kann in Ver-
bindung mit Feuchtigkeit korrosiv
wirken. Zudem besteht die Gefahr,
dass die Schmierung und die Gang-
barkeit des Beschlages leidet, was
zu vorzeitigem Verschleil3 fihrt.
Fenster missen daher bei den zuvor
beschriebenen Arbeiten abgedeckt
werden.

Sollten trotz sorgfaltigem Arbeiten
Verschmutzungen entstanden sein,
mussen diese umgehend, moglichst
noch vor dem Abbinden, mit Wasser
rickstandslos abgewaschen wer-
den. Es dirfen keine aggressiven
Reinigungsmittel (z. B. Essigreiniger
oder andere sdurehaltigen Reiniger)
verwendet werden. Es sind aus-
schlie3lich Reiniger zu verwenden,
die pH-neutral sind und verdinnt
angewendet werden. Auf keinen Fall
dirfen Scheuermittel oder scharfe
Gegenstdnde eingesetzt werden.

2. Vermeiden von Kondens-
wasser

Vermeiden Sie die Bildung von
Kondenswasser auf den Fenstern
und Beschlagen und liften Sie
ausreichend!

Mangelnde Beliftung ist eine der
Hauptursachen bei Schaden an
Fenstern und Gebauden. Vor allem
in der Bauphase muss der hohen
Luftfeuchtigkeit durch gezielte,
regelmalige BelUftung Rechnung
getragen werden. Bei fehlendem
Luftaustausch Uber [dngere Zeitrau-
me bildet sich im Fligelfalz als auch
im Rauminnern Kondenswasser.
Normales Wasser enthalt CO2 und
Mineralien in Form von Salzen.
Diese bilden bei Kontakt mit dem
Zink eine karbonatische Deck-
schicht, welche die Verzinkung vor
Korrosion durch das Wasser schitzt.
Bei Kondenswasser fehlen diese
Salze jedoch, wodurch die karbona-
tischen Deckschichten nicht gebil-
det werden konnen. Die Verzinkung
reagiert dann direkt mit dem Was-
ser zu weil3lichen Beldgen in Form
von so genanntem Weil3rost.Daher
muss mehrmals tdglich stol3geluf-
tet werden, d. h. alle Fenster fir ca.
15 Min. 6ffnen, damit ein komplet-
ter Luftaustausch stattfinden kann.
Sollte dies nicht mdglich sein, mus-
sen Kondensationstrockner aufge-
stellt werden.

Bitte sorgen Sie auch wahrend Ur-
laubs- oder Feiertagszeiten fur eine
ausreichende Liftung.

Bei komplexeren Bauvorhaben ggf.
einen Luftungsplan aufstellen!

3. Keine sauer vernetzenden
Dichtstoffe

Verwenden Sie keine sauer ver-
netzenden Dichtstoffe!

Sehrviele Silikone —auch solche, die
nach Herstellerangaben ausdrick-
lich fir den Fensterbau bestimmt

sind — wirken in Verbindung mit
Warme und Feuchtigkeit aufRerst
aggressiv. Wichtig fir die Verar-
beitung ist, dass keine sauer ver-
netzenden Produkte (Acetat- oder
Acetoxy- oder Essigsdure-Systeme)
eingesetzt werden.

Es mUssen neutral vernetzende Pro-
dukte (Benzamid- oder Alkoxy- oder
Oxim-Systeme) sein.

Die essigsauer vernetzenden Syste-
me reagieren mit Luftfeuchtigkeit
unter Abspaltung von Essigsaure.
Diese schldgt sich auf dem Beschlag
nieder und greift die Zinkschicht an.
Dabei muss der Dichtstoff keinen
direkten Kontakt zum Beschlag ha-
ben.

Wesentliche Hinweise auf den Kar-
tuschen sind z.B.:

Bei geeigneten Dichtstoffen:

Haftet ohne Primer auf Stahl, Edel-
stahl, verzinktem Stahl, Aluminium
USsw.

Bei ungeeigneten Dichtstoffen:

Haftet ohne Primer auf Glas und
glasierten Flachen sowie Alumini-
um. Ein Hinweis auf Verwendbar-
keit bei verzinktem Stahl fehlt.

Im Zweifelsfall kann eine einfache
Geruchprobe Klarung schaffen:
Geeignete Dichtstoffe sind in den
meisten Fallen geruchlos oder rie-
chen leicht sURlich, ungeeignete
Dichtstoffe riechen stark sduerlich
bzw. nach Essig.

Im Ubrigen gelten unsere Bedie-
nungs-, Wartungs- und Pflegean-
leitungen, die Sie von lhrem Fens-
terfachbetrieb, an den Sie sich bei
weiteren Fragen wenden konnen,
bekommen.
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